邦尼美家生态墙地固施工方法：
1、 基础处理:基层表面应坚实，无浮灰和油渍。
2、 基层界面处理:将墙地固大约50%的水稀释后，用辊刷涂布在基
层，涂布一定要均匀。
3、造毛:用水泥和墙地固搅拌成胶浆状。用工具涂抹到基层上。
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